Streszczenie
Podatno$¢ materialéw drewnopochodnych na frezowanie

W ramach pracy zaproponowano szczegblowe procedury badan eksperymentalnych
pozwalajacych na jednoznaczng oceng podatnosci materialtéw drewnopochodnych na
frezowanie. Nastgpnie procedury te wykorzystano do przebadania wybranej grupy 14
standardowych (produkowanych na masows skale i powszechnie dostepnych na krajowym
rynku) materiatéw drewnopochodnych. Uzyskane dane wskazuja, Zze ocena (ranking)
podatnosci tych materiatéw na frezowanie zdecydowanie zalezy od tego, jaki aspekt (jakie
kryterium) tej podatnosci wezmie si¢ pod uwage. Uwzgledniono 4 takie kryteria: jakos¢
obrdbki, trwatoéé narzgdzi, sity skrawania oraz ziarnisto$¢ wiorow. Poza tym wykazano, ze
prowadzenie standaryzowanych badan podatnosci materialdbw drewnopochodnych na
frezowanie jest w pelni uzasadnione z praktycznego punktu widzenia. Okazato si¢ bowiem, ze
bazujac jedynie na znajomosci podstawowych wiasciwosci fizyko-mechanicznych tego
rodzaju materialéw nie da si¢ w wiarygodny sposdb oceniac (lub chocby nawet poréwnywac)

stopnia ich podatnosci na frezowanie.
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